
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 
 

1. Adı Soyadı: Ramazan KAÇAR 
                                     
2. Doğum Tarihi: 20 Kasım 1969 
 
3. Unvanı: Profesör Doktor 
 
4. Öğrenim Durumu: 

 

Derece Alan Üniversite Yıl 
Lisans Tek. Eğt. Fakültesi Gazi Üniversitesi 1992 

Doktora Malzeme Mühendisliği Leeds Üniversitesi 1997 

5. Akademik Unvanlar:  

Yardımcı Doçent Doktor: Z.K.Ü, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, 1998.  

Doçent Doktor: Z.K.Ü, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, 2005.  

Doçent Doktor: Karabük Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 2007 

Profesör Doktor: Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, İmalat mühendisliği, 2010 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezi:  

6.1. Yüksek Lisans Tezleri:  

1. Baylan, O., “Elektrik Ark Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen Ostenitik-Martenzitik 
Farklı Paslanmaz Çeliklerin Kaynaklı Bağlantılarında Mikro yapı İle Özellikler 
Arasındaki İlişkinin Araştırılması”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2003.  

2. Kökemli, K., “Kontrollü atmosferde Mig-Mag Ark Kaynağının birleştirmenin 
özelliklerine etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2004.  

3. Hasanbaşoğlu, A., “ Direnç kaynak yöntemiyle birleştirilen If çelikleri ile ostenitik 
paslanmaz çeliklerin kaynak kabiliyetlerinin belirlenmesi” Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi, 2005.  

4. Kocabekir, B., “Isı girdisi ve kaynak atmosferinin 316L paslanmaz çeliklerin direnç 
kaynak birleştirmelerine etkisi” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006.  

5. Karcı, F., “Soğuk deformasyon ve kaynak ısı girdisinin AISI 304 paslanmaz çelik 
direnç kaynak kalitesine etkisi” Karabük Üniversitesi, 2008.  

6. Yıldırım, Gökhan., “.AISI321 Ostenitik paslanmaz çeliğin TIG ark kaynak yöntemiyle 
birleştirilmesinde ilave telin ve koruyucu gazın etkisi” Karabük Üniversitesi, 2010. 

7. Güleryüz, Kemal, “Deformasyon yaşlanmasının AA7075 Alüminyum alaşımının 
mekanik ve aşınma özelliklerine etkisi” Karabük Üniversitesi, 2011.  

 

6.2. Doktora Tezleri:  



7. Yayınlar:  

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:  

1. Kaçar, R., ve Acarer, M. “Microstructure-property relationship in explosively welded 
duplex stainless steel-steel,” Materials Science and Engineering A, 363, 290-296 (2003).  

2. Kaçar, R., “Effect of solidification mode and morphology of microstructure on the 
hydrogen content of duplex stainless steel weld metal,” Materials & Design, 25, 1, 1-9, 
(2004).  

3. Kaçar, R., Baylan, O., “An investigation of microstructure/property relationships in 
dissimilar welds between martensitic and austenitic stainless steel,” Materials & Design, 25, 
1, 317-329, (2004).  

4. Kaçar, R., ve Acarer, M. “An investigation of Mechanical and Metallurgical Properties of 
Explosive Welded 316L Stainless Steel-Steel,” Journal of Materials Processing Technology, 
152, 91-96, (2004).  

5. Kaçar, R., ‘Duplex Paslanmaz Çeliklerin Kaynağında Yayınabilir Hidrojenin Deneysel 
Tayini’ Turkish Journal Of Environmental Engineering Science , 25, 5, 459-471,( 2001).  

6. Kaçar, R., Kökemli, Koray ., “Effect of controlled atmosphere on the Mig-Mag arc 
weldment properties” Materials & Design, 26, 508-516, 2005.  

7. Hasanbaşoğlu A.,Kaçar, R., “Microstructure and property relationships in resistance spot 
weld between 7114 Interstitial free steel and 304 austenitic stainless steel” Journal of 
Materials Science& Technology, 22, 3, 375-381, 2006  

8 . Hasanbaşoğlu A., Kaçar R.,  “Resistance Spot Weldability of Dissimilar Materials (AISI 
316L – DIN EN 10130 - 99 Steels)” Materials & Design, 28, 1794-1800, (2007).  

9. Kocabekir B. Kaçar, R., Gündüz, S. Hayat F., “An Effect of Heat Input, Weld Atmosphere 
and Weld Cooling Condition on the Resistance Spot Weldability of 316L Austenitic Stainless 
Steel,” Journal of Materials Processing Technology, 195, 327-335, 2008.  

10. Gündüz, S, Demir, B, Kaçar, R., The Effect of Ageing Temperatures and Martensite 
Volume Fractions on the Strain Ageing Behaviour of Dual Phase Steel, Iron making and 
Steelmaking: Products and Applications, Vol: 35, No: 1, 63-68, 2008.  

11. S. Gündüz, R. Kaçar, H. Ş. Soykan, Wear Behaviour of Forging Steels with Different 
Microstructure during Dry Sliding, Tribology International , Vol: 41, No: 5, 348-355, 2008.  

12. S. Gündüz, R. Kaçar, Strengthening Of 6063 Aluminum Alloy By Strain Ageing, Kovove 
Materialy-Metallic Materials , 46, pp.345-350, 2008. 

13. Karcı, F., Kaçar, R., Gündüz, S., “The Effect of Process Parameter on the Properties of 
Spot Welded Cold Deformed AISI304 Grade Austenitic Stainless Steel,” Journal of Materials 
Processing Technology, Vol: 209, No: 8, pp. 4011-4019, 2009. 
 



14. R. Kaçar, S. Gündüz, Increasing the Strength of AISI 430 Ferritic Stainless Steel by 
Static Strain Ageing, Kovove Materialy-Metallic Materials, vol. 47, No.3, p.185-191, (2009). 
 
15. R. Kaçar, H. Ertek Emre, H. Demir Ve S.Gündüz, “Al-Cu-Al Malzeme çiftinin sürtünme 
nokta kaynak kabiliyeti, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, Vol 26, No 2, 349-357, 2 011. 

 
16. E. Durgut, R. Kaçar, “Akım şiddeti ve kaynak zamanının dupleks paslanmaz çeliklerin 
nokta direnç kaynağına etkisi”, J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, Vol 26, No 2, 2011. 
 
 

7.2. Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: 

1. Cochrane, R.C., Gee, R., Kaçar, R., “Hydrogen evolution from duplex stainless steel 
welds,” 5.th International conference on trends in welding Research , Tennessee USA, 4.th 
June 1998,  

2. Kaçar, R., Gündüz, S., Acarer, M., Demir, B., “304 paslanmaz çelik ve mikro alaşımlı 
çeliklerin ark kaynağı ile birleştirilmesinde mikro yapı mekanik özelliklerinin araştırılması”, 
Proceedings of 6.th International Fracture Conference, Konya,Türkiye, 157-167, Selçuk 
Üniversitesi, 10-12 Ekim 2003.  

3. Ahmet Hasanbaşoğlu, Ramazan Kaçar, Süleyman Gündüz, Abdullah Çapar “IF7114 – 
AISI 304 Nokta Direnç Birleştirmelerinin Dayanımına Kaynak Akımı Ve Farklı Soğuma 
Ortamının Etkisi” Proceedings of 7.th International Fracture Conference, Kocaeli, Türkiye, 
19-21 Ekim 2005.  

4. A. Çapar, S. Gündüz, R. Kaçar, A. Hasanbaşoğlu, The Relationship Between 
Microstructure and Mechanical Properties of Medium Carbon Microalloyed Steels, 7. 
Uluslararası Kırılma Konferansı,  19-21 Ekim 2005, Kocaeli. 

5. R. Kaçar, S. Gündüz, The Effect Of Static Strain Ageing On Mechanical Properties Of 
Ferritic Stainless Steel, 5.th International Advanced Technologies Symposium,  13-15 May, 
2009, Karabük, Turkey. Vol.2, pp. 894-899. 

6. R. Kaçar, S. Gündüz, H. Demir, 5754 Kalite Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma 
Nokta Kaynak Kabiliyeti, I.th International Conference on Welding Technologies, 11-13 
June, 2009, Ankara, Turkey, s. 469-478. 

7. G. Yıldırım, R. Kaçar, AISI 321 Paslanmaz Çelik TIG Ark Kaynak Kabiliyeti, I.th 
International Conference on Welding Technologies,  11-13 June, 2009, Ankara, Turkey, s. 
757-766. 

8. H. Ertek Emre, R. Kaçar, “Sondaj borularının sürtünme kaynak kabiliyeti”, 6th 
International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey. 

9.R. Kaçar, H. Ertek Emre, Ö.Sinoplu, “Dubleks paslanmaz çeliklerin statik yaşlanma 
davranışları”, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 
2011, Elazığ, Turkey. 



10.K.Güleryüz, R. Kaçar, “AA7075 alüminyum alaşımının mekanik özelliklerine 
deformasyon yaşlanmasının etkisi” 6th International Advanced Technologies Symposium 
(IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey. 

11. H. Ertek Emre, R. Kaçar, “An Investigation of Friction Weldablity N80-4140 Drilling 
Pipes” International Conference on Welding Technologies and Exhibition, 23-25 May 2012, 
Ankara, Turkey. 
 
12. H.E. Emre , R.Kaçar, F.Sayın U. Uçar  D.Menek “Soğuk Deforme Edilmiş If7315 Çelik 
Sacların Nokta Direnç Kaynak Kabiliyetine Kaynak Zamanının Etkisinin Araştırılması 

International Iron & Steel Symposium, 02-04 Nisan 2012, Karabük, Türkiye 
 
13. Hayriye E. EMRE A, Tuba KARAHAN B, Kadir Beyenalc, Ramazan KAÇAR “Statik 
Yaşlanmanın Aısı 2205 Dubleks Paslanmaz Çeliklerin Mekanik Özelliklere Etkisi” International Iron 
& Steel Symposium, 02-04 Nisan 2012, Karabük, Türkiye 
 
14. Hayriye E. Emre, Ramazan Kaçar, Ahmet Bülbül, Cihan Ceylan, “Otomotiv Endüstrisinde 
Kullanılan Soğuk Deforme Edilmiş Sacların Nokta Direnç Kaynak Kabiliyetine Akım Şiddetinin 
Etkisi” 14th International Materials Symposium (IMSP’2012) 10-12 October 2012 – Pamukkale 
University – Denizli - Turkey 
 
 
 

 

 

7.3. Yazılan Uluslar Arası Kitaplar ve Kitaplarda Bölümler:  

7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:  

1. Kaçar, R., “ Hydrogen measurement methods for duplex stainless steel welds ”, Gazi 
Üniversitesi Politeknik Dergisi, 1, 1, 93-104 (1998).  

2. Kaçar, R., “Ferritik çeliklerin kaynağındaki difüz edebilen hidrojenin ölçülmesi”, Z.K.Ü. 
Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, 2, 3, 147-156, (1999). 

3. Kaçar, R. “Dubleks paslanmaz çelik elektrik ark kaynak elektrotlarına uygulanan fırında 
kurutma işleminin ve nemin difüz edebilir (yayınan) hidrojene etkisi”, Z.K.Ü. Karabük Teknik 
Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, 3, 1, 17–26, (2000).  

4. Gündüz, S., Kaçar, R., “Static strain ageing in Microalloyed steels”, Z.K.Ü. Karabük 
Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, 3, 4, 139-147, (2000).  

5. Gündüz, S., Kaçar, R., Gülenç, B., “The effect of the cooling rate on the yield behavior in 
Ti, V, Al, interstitial free steels”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7, 2, 
199-207, (2001).  



6. Kaçar, R., Gündüz, S., “Cıva yöntemi ve Oerlikon / Yanaco gaz analiz metodu ile dubleks 
paslanmaz çeliklerin kaynağındaki yayınabilen hidrojenin tayin edilebilirliğinin araştırılması”, 
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15, 4, 889-900, (2002).  

7. Gündüz, S., Kaçar, R., “Sıcaklık ve çekme hızının vanadyum içeren mikro alaşım çeliğin 
dinamik yaşlanma sertleşmesine etkisi”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri 
Dergisi, 14, 2, 175-182, (2002).  

8. Kökemli K, Kaçar R., ‘The effect of controlled atmosphere on the heat affected zone 
properties of gas metal arc welding / Kontrollü atmosferin gaz altı ark kaynak bağlantılarının 
ısı tesiri altındaki bölgesinin özelliklerine etkisi’, G.U. Journal of Science, Gazi Üniversitesi 
Fen Bilimleri Dergisi, ISSN 1303-9709 , Vol:18, No:4, Year: Yıl. ss. 671-680, 2005.  

7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarında Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:  

1. Kaçar, R., Gülenç, B,. Kahraman, N., “Oerlikon/Yanaco gaz analiz metodu ile dubleks 
paslanmaz çeliklerin kaynağında hidrojenin 600, 950 oC ölçümü”, 8. Denizli malzeme 
sempozyumu, 394-401, Denizli, 26-28 Nisan 2000.  

2. Kahraman, N., Gülenç, B., Kaçar, R., “Alev spreyleme yöntemiyle kaplanan 
malzemelerdeki kaplama kalınlığının sertliğe etkisinin araştırılması”, 8. Denizli malzeme 
sempozyumu, 245-255, Denizli, 26-28 Nisan 2000.  

3. Kaçar, R., Yaşar, M,. Gündüz, S., “Oerlikon/Yanaco gaz analiz metodu ile dubleks 
paslanmaz çeliklerin kaynağında hidrojenin 200, 400 oC ölçümü”, Dumlupınar Üniversitesi 
Simav Teknik Eğitim Fakültesi Ulusal Kaynak Teknolojisi Kongresi, 93-105, Simav/ Kütahya, 
1-2 Eylül 2000.  

4. Yaşar, M,. Kaçar, R., Çıtak R., “Çeliklerin kaynaklı birleştirmelerinde distorsiyonun 
kontrolü”, Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknik Eğitim Fakültesi Ulusal Kaynak Teknolojisi 
Kongresi, 65-84, Simav/ Kütahya, 1-2 Eylül 2000.  

5. Kaçar, R., Gündüz, S., Çıtak R., “Elektrik ark, oksi-gaz kaynak ve kesme uygulamalarında 
karşılaşılan tehlikeler ve alınması gereken tedbirler”, TMMOB makine mühendisleri odası, I. 
Demir Çelik Sempozyumu , 763-771, Krd. Ereğli/Zonguldak, 3-5 Ekim 2001.  

6. Gündüz, S., Kaçar, R., “C-Mn-Al-V-N mikro alaşım çeliğinde çökelek oluşumunun 
soğuma hızına, ostenitleme ve temperleme zamanına bağlı olarak göstermiş olduğu değişim”, 
TMMOB makine mühendisleri odası, I. Demir Çelik Sempozyumu , 705-712, Krd. 
Ereğli/Zonguldak, 3-5 Ekim 2001.  

7. Demir, B., Kaçar, R., Gündüz, S., Çıtak, R., “Kardemir’de üretilen orta karbonlu nervürlü 
çelik çubuklardaki gaz boşlukları ve inklüzyonların incelenmesi”, TMMOB makine 
mühendisleri odası, I. Demir Çelik Sempozyumu, 845-849, Krd. Ereğli/Zonguldak, 3-5 Ekim 
2001  

8. Kaçar, R., Gündüz, S., Acarer, M., Demir, B., “304 paslanmaz çelik ve düşük karbonlu 
çeliklerin ark kaynağı ile birleştirilmesinde mikro yapı mekanik özelliklerinin araştırılması”, 
TMMOB makine mühendisleri odası, II. Demir Çelik Sempozyumu, Krd. Ereğli/Zonguldak, 
22-24 Ekim 2003.  



9. Hasanbaşoğlu, 4., Kaçar, R., “IF 7114 – AISI-316L nokta direnç birleştirmelerinin 
dayanımına kaynak akımı ve farklı soğuma ortamının etkisi”, I. Uluslar arası Mesleki ve 
Teknik Eğitim Teknolojileri kongresi, s.1249-1257, İstanbul / Türkiye, 5-7 Eylül 2005.  

10. Hayat, F, Demir, B., Acarer, M., Kaçar, R., “Çift-fazlı çeliklerde martenzit hacim oranı 
ve morfolojinin mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi”, I. Uluslar arası Mesleki ve Teknik 
Eğitim Teknolojileri kongresi, s.1294-1300, İstanbul / Türkiye, 5-7 Eylül 2005  

11. Hayat, F, Acarer, M., Demir, B., Kaçar, R., “Çift-fazlı çeliklerin nokta direnç kaynak 
kabiliyetine kaynak zamanının etkisi” I. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri 
kongresi, İstanbul / Türkiye, s.1301-1305, 5-7 Eylül 2005  

12. Hasanbaşoğlu, 4., Kaçar, R., Gündüz, S., Gülenç, B., “ Akım şiddetinin AISI 304-IF 
7114 direnç kaynaklı birleştirmeleri özelliklerine etkisi ”, Kaynak Teknolojisi V. Ulusal 
Kongresi, MMO Kocaeli şubesi, Kocaeli / Türkiye, 11-12 Kasım 2005.  

13. Kaçar, R., Gündüz, S., “ AISI 304-AISI 430 Paslanmaz Çeliklerin Direnç Kaynak 
Kalitesine Soğuk Deformasyonun Etkisi”,. TMMOB makine mühendisleri odası, IV. Demir 
Çelik Sempozyumu, Karabük, 1-3 Kasım 2007.  

14. S. Gündüz, B. Demir, R. Kaçar, “Fırın Sertleşmesi Uygulanan Çift Fazlı Çeliğin Mekanik 
Davranışlarının İncelenmesi ”, TMMOB makine mühendisleri odası, IV. Demir Çelik 
Sempozyumu, Karabük, 1-3 kasım 2007.  

15. Karcı, F., Kaçar, R., Gündüz, S.,“Soğuk Deformasyon Ve Kaynak Isı Girdisinin AISI 
304 Paslanmaz Çelik Direnç Kaynak Kalitesine Etkisi”, Kaynak Teknolojisi VI. Ulusal 
Kongresi, MMO Ankara şubesi, Ankara/ Türkiye, 9–10 Kasım 2007.  

7.6. Diğer Yayınlar: 

8. Projeler:  

A- PROJE NO:2002–38–03–01  

Metalik Malzemelerin Kontrollü Atmosfer Altında Birleştirilmesi İçin Vakum Ünitesinin 
Geliştirilmesi 

Toplam Bütçesi: 10.000 TL  

Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)  

Bu projeden yapılan yüksek lisans çalışmaları:  

1. Kökemli, K., “Kontrollü atmosferde Mig-Mag Ark Kaynağının birleştirmenin özelliklerine 
etkisi”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2004  

B- PROJE NO:2002–38–03–02  

Çift Fazlı Çelik Sacların Elektrik Direnç (Punta veya Nokta) Kaynaklı Birleştirmelerinin 
Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi,  



Toplam Bütçesi: 15.000 TL  

Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)  

Bu projeden yapılan yüksek lisans çalışmaları: 

1. Hasanbaşoğlu, A., “Direnç kaynak yöntemiyle birleştirilen If çelikleri ile ostenitik 
paslanmaz çeliklerin kaynak kabiliyetlerinin belirlenmesi” Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesi, 2005.  

2.  Kocabekir, B., “Isı girdisi ve kaynak atmosferinin 316L paslanmaz çeliklerin direnç 
kaynak birleştirmelerine etkisi” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2006.  

C- PROJE NO: 2002–38–03–03  

Mikro alaşım Çeliklerinde Yaşlanma Sertleşmesi Olayının Mekanik Özelliklere Etkisi 

Toplam Bütçesi: 10.100 TL  

Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Aralık 2004)  

Bu projeden yapılan yüksek lisans çalışmaları:  

D- PROJE NO: 2002–38–03–04  

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Mikro alaşım Çelik Sacların ve Kaynak Bağlantılarının 
Dayanımlarının İncelenmesi 

Toplam Bütçesi: 14.800 TL  

Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı (Şubat 2005)  

E- PROJE NO:2003–38–03–08  

316L Paslanmaz Çelik ve Dubleks Paslanmaz Çeliklerin Düşük Karbonlu Çeliğe ve 
Alüminyumun Çift Fazlı Çeliğe Patlama ile Birleştirilmesi  

Toplam Bütçesi: 5.000 TL  

Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı  

F- PROJE NO:2005–38–01–02  

Yaşlandırılan Çift Fazlı Çeliklerin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi  

Toplam Bütçesi: 70.000 TL  

Projeyi Destekleyen: Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığı  

G- PROJE NO:107M203 TÜBİTAK MAG PROJESİ  



Soğuk deforme edilmiş AISI 304 paslanmaz çeliğin direnç kaynak kabiliyeti (kabul edildi)  

Toplam Bütçesi: 24500 TL  

Projeyi Destekleyen: TÜBİTAK MAG grup projesi  

Bu projeden yapılan yüksek lisans çalışmaları: 

Karcı, F., “Soğuk deformasyon ve kaynak ısı girdisinin AISI 304 paslanmaz çelik direnç 
kaynak kalitesine etkisi” Karabük Üniversitesi, 2008.  

 
 
 
BAP projeleri 
 

Petrol boru çeliklerinin sürtünme kaynak kabiliyetinin araştırılması (Karabük üniversitesi) 
2000TL 

 

9. İdari Görevler:  

Metal Eğitimi Bölüm Başkanlığı: Z.K.Ü. Karabük Tek. Eğt. Fak. 2000–2001  

Kaynak Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı: Z.K.Ü. Karabük Tek. Eğt. Fak. 2001- 2009 

Fakülte Kurulu Üyeliği: Z.K.Ü. Karabük Tek. Eğitim Fakültesi 2005 -  

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği: Z.K.Ü. Karabük Tek. Eğitim Fakültesi 2005–2007  

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı, Temmuz 2007- 30 Mart 
2009. 

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği Temmuz 2007-  

Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği Temmuz 2007-  

Karabük Üniversitesi Metal Eğitim Bölüm Başkanlığı Nisan 2009-2010 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:  

SCI Taranan Bilimsel Dergilerde Hakemlikler: Materials Letters, Journal of Materials 
Processing and Technology 

11. Ödüller:  

1. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı yayın ödülü 2003  

2. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı yayın ödülü 2004  



3. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı yayın ödülü 2004  

4. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı yayın ödülü 2005  

5. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1türü yayın ödülü 2006  

6. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1türü yayın ödülü 2008 

7. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B1türü yayın ödülü 2009 

8. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı A1türü yayın ödülü 2009 

9. TÜBİTAK- Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı A1türü yayın ödülü 2009 

12. Son İki Dönemde Verdiğiniz Lisans ve Lisans Üstü Düzeydeki Dersler:  

Akademik 
Yıl  

Dönem  Dersin Adı  
Haftalık Saati  Öğrenci 

Sayısı  Teo  Pra  

2010–2011  

Güz  

Malzeme I  3  0  60  
Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi  2  0  25  
Elektrik Ark Kaynak Tekniği  4  4  20  
İleri Malzeme Bilimi  3  0  6  

İlkbahar  

Malzeme II  3  0  60  
Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi  2  0  24  
Elektrik Ark Kaynak Tekniği  4  4  22  
Demir ve Alaşımlarının Kaynağının 
Fiziksel Metalürjisi  

3  3  3  

2010–2011  

Güz  

Malzeme I  3  0  60  
Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi  2  0  22  
Elektrik Ark Kaynak Tekniği  4  4  26  
İleri Malzeme Bilimi  3  0  10  
Kaynak Metalürjisi  2  1  30  

İlkbahar  

Malzeme II  3  0  60  
Elektrik Ark Kaynak Teknolojisi  2  2  24  
Elektrik Ark Kaynak Tekniği  4  4  26  
Proje Uygulaması  4  4  22  
Electric Arc Welding Technique 5 2 23 
Electric Arc Welding Technology 2 0 23 

  


